
第３章  光と磁気の現象論 
             第３章の内容 
前章では、磁気光学効果がどのような現象であるのかについて概略を述べた。第３章ではこの効果が物質のどのような

性質に基づいて生じるかを述べる。この章では物質のミクロな性質には目をつぶって、物質を連続体のように扱い、偏

光が伝わる様子を電磁波の基本方程式であるマクスウェルの方程式によって記述する。物質の応答は誘電率によって表

す。この章ではこのようなマクロな立場に立って磁気光学効果がどのように説明できるかについて述べる。この章では，

第２章とは違ってやや煩雑な式を使うことになるが，しばらくの間我慢してほしい．ほとんどの式は読者が自ら誘導で

きるように，問題などの形で補ったつもりである．忙しい読者は各節の終わりのまとめだけを読んでいただければよい．

誘電率はミクロな電子構造によって記述されるのであるが，これについては第４章で述べる。 
 
３．１   円偏光と磁気光学

効果 
 ここでは旋光性や円二色

性が左右円偏光に対する物

質の応答の差に基づいて生

じることを説明する。 
 図 3.1 を見てもらいたい。

この図で光は紙面に垂直に

裏側に向かっているものと

する。２章の約束に従って、

時計回りの電界ベクトルを

右円偏光、反時計回りの電

界ベクトルを左円偏光と定

義する。 
直線偏光の電界ベクトル

の軌跡は（ａ）のように、

振幅と回転速度が等しい右

円偏光と左円偏光との合成

で表される。（ａ）の直線偏

光が物質を透過したとき、

もし透過後の光の左円偏光

が（ｂ）のように右円偏光よりも位相が進んでいたとするとこれらを合成した電界ベクトルの軌跡は、もとの直線偏光

から傾いたものになる。この傾きの角が旋光角と呼ばれ、右円偏光と左円偏光の位相差の半分に等しい。一方、（ｃ）の

ように右円偏光と左円偏光のベクトルの振幅に差が生じたとき，それらの合成ベクトルの軌跡は楕円になる。このよう

な性質を円（偏光）二色性（Circular Dichroism：ＣＤ）と呼ぶ。楕円偏光の楕円率は楕円の短軸と長軸の長さの比の逆

正接（arctangent：tan-1）であるが、この比が小さいときは長さの比としてもさしつかえない。以上は左右円偏光の位相

と振幅の違いを別々に考えたのであるが、現実には両方が同時に生じるので、合成ベクトルは（ｄ）のように主軸の傾

いた楕円偏光になっている。 
このように、旋光性や円二色性は右円偏光と左円偏光に対する物質の応答に違いがあるために生じるということがお

わかりいただけたと思う。左右円偏光に対する物質の応答の違いはマクロには誘電テンソルまたは伝導率テンソルの非

対角成分から生じることが、マクスウェル方程式を用いて説明できる。このことは３．３節（p.**）で詳しく論じる。 
なお、上述の話は磁気光学効果の場合だけでなく、光学活性一般で成り立つ話であると理解されたい。 

-------------------------- 
３．１節のまとめ                                                          ・   
直線偏光：右円偏光と左円偏光に分解できる 
旋光性：物質中で右円偏光と左円偏光の位相に差が生じたとき起きる 
円二色性：右円偏光と左円偏光に対する物質の吸収に差が生じたとき起きる   
------------------------------- 
 
3.2  光と物質のむすびつき1)⎯誘電率と伝導率⎯ 

やや先走るようであるが､3.5 節の具体例(図 3.6, p.**)をご覧いただきたい｡これはビスマス添加 YIG(イットリウム鉄

ガーネット)の磁気光学効果に関する論文からとったものであるが､測定された反射スペクトル、ファラデー回転スペク

トルなどではなく誘電テンソルの対角、非対角成分のスペクトルが示されているのに注意して欲しい｡ 
なぜ誘電テンソルを用いるのであろうか｡1 つは､反射率やカー回転は入射角や磁化の向きに依存する量で､物質固有

のレスポンスを表す量ではないが､誘電テンソルは物質に固有の量であるからである｡2 番目には物質中の電子構造とか

光学遷移のマトリックスとかに直接結びつけることができるのが誘電テンソルだからである｡ 
連続媒体中の光の伝わり方はマクスウェルの方程式で記述される。マクスウェルの方程式については 3.3 節に詳述す

るが､ここでは電磁波の電界と磁界との間の関係を与える 2 階の微分方程式であると理解しておいて欲しい｡このとき媒

体の応答を与えるのが､誘電率εまたは伝導率σである｡磁性体中の伝搬であるから透磁率が効いてくるのではないかと考

える人があるかも知れない｡しかし､光の振動数くらいの高周波になると巨視的な磁化はほとんど磁界に追従できなくな

るため､透磁率をμ･μ0としたときの比透磁率μは 1 として扱ってよい｡およその見当としては､強磁性共鳴の振動数以上の



振動数に対してはμ=1 となる｡(μ0は真空の透磁率でありSI単位系特有のものである｡ここに､μ0 =1.257×10-6 H/m)*

    誘電率は電束密度Dと電界Eの関係を与える量である｡SI単位系を用いているので誘電率はεε0(ε0は真空の誘電率であ

り､ε0=8.854×10-12 F/m  である*)で与えられる｡ここにεは比誘電率と呼ばれる量でCGS系の誘電率に等しい｡以下では,この

比誘電率を用いて議論を進める｡ 
    D と E との間には, 

            ED 0
~εε=  (3.1) 

なる関係が成り立つ｡D も E もベクトルなのでベクトルとベクト

ルの関係を与える量であるε~ は 2 階のテンソル量である｡2 階の

テンソルというのは､2 つの添字をつかって表される量で､3×3 の

行列と考えてさしつかえない｡(テンソルを表すため記号～(チル

ダ)をつける) 
    同様に伝導率 σも電流密度 J と電界 E の関係を与える量なの

でテンソルで表される｡ 
            EJ σ~=  (3.2) 
このように比誘電率ε~ も伝導率σ~ も 9 個のテンソル成分で記述

できる｡光の話をしているのになぜ電流が出てくるのか疑問に思われるかもしれない｡マクスウェルの式によると物質中

の電流には伝導電流のほかに変位電流という電束密度の時間微分 ∂D/∂t にもとづいて流れる電流を考慮すべきであるこ

とがわかる｡上述の J はこの変位電流をも含んだ一般的な電流なのである｡ 
    比誘電率テンソルε~ は次式で表される。 

       (3.3) 
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ε~ の成分は一般に複素数なので 

      ijijij εεε ′′+′= i  (3.4) 

のように表すことにする。一方、伝導率テンソルσ~ は 

       (3.5) 
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で与えられる。σ~ の成分も一般に複素数であるから 

      ijijij σσσ ′′+′= i  (3.6) 

で表す｡文献ではσの単位としてCGS系の[s-1]が用いられることが多いが、SI系では単位は[S/m]である。CGS系のσとSI系
のσとの間には  [σ]SI=[σ]CGS×9-1×10-9  なる関係が成立する｡ただし､光速度c=3×108 [m/s]とした｡ 

次節(p.＊＊)で述べるようにε~ の成分εijとσ~ の成分σijとの間には次の関係が成り立つ｡ 

        
0ωε

σ
δε ij

ijij i+=        [SI] (3.7)    

ここにδijは､クロネッカーのデルタと呼ばれるもので､i=jであれば 1､i≠jならば 0 を表す｡ωの単位は[rad/s]を用いる｡文献

でσijがCGSで与えられているときは, 

        
ω
πσ

δε ij
ijij

4
i+=       [CGS] (3.8)    

によって､ε~ に換算できる｡以下ではε~ とσ~ とを併記することはしないで、ε~ の方だけを示しておく。σ~ になおすには

式(3.7)あるいは(3.8)を用いればよい。 
比誘電率ε~ と伝導率σ~ のいずれを用いて記述してもよいのであるが、一般には金属を扱うときはσ~ の方を、絶縁体

であればε~ の方を用いるのが普通である。第４章の図 4.2 に示すように、金属の場合ω→0 の極限すなわち直流におい

て xxε は自由電子の遮蔽効果のために発散してしまうが、 xxσ は有限の値に収束するので都合がよいからである†。一

                                                  
* 通常比透磁率はμr、比誘電率はεrと書かれるが、本書では、CGS単位系の透磁率と誘電率との整合性を考え、それぞ

れ、μ、ε と書く。 
† 4.1 で示すように、金属においてはドルーデの式が成り立つ。 

この式は誘電率で表すと
)(

1
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ε
i+

−= p
xx となるのでω→0 に対しε→∞と発散するが、伝導率で表すと



方、絶縁体ではω→0 でσは 0 に近づくがεは有限値に収束するので扱いやすい。 
以下では簡単のため等方性の物質を考える。このとき、ε~ は磁化がなければ次のように書き表すことができる． 
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もし，図 3.2 に示すように磁化Ｍの方向にz軸をとるとz軸が異方軸となる一軸異方性が生じる。ε~ はz軸の周りの任意の

回転に対して不変であるから、例えば，90°の回転C4を施して 

         (3.10)εε ~~
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という関係が成り立ち、 
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 (3.11)§

が導かれる。εxx＝εzzである必要はない。 
従って、磁化のあるときの等方性物質のεテンソルは簡単に次のように書ける． 
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すなわち，εを表すには３つのパラメータでよいということになる。マクスウェルの方程式（次節）のところで説明す

るが、ふつうの屈折や反射などに効くのは、対角成分εxx（またはσxx）であり、一方光学活性に効くのは非対角成分εxy

（あるいはσxy）であることが導かれる。磁気光学効果の原因となる右円偏光と左円偏光に対する媒体の応答の差をもた

らすのは、これら非対角成分である。 
    さて、磁気光学効果においてε~ の各成分は M の関数であるから、ε~ は次式のように表せるはずである。 
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0 p→ となって有限の値をもつ。 

‡一般に座標軸の回転をRという行列で表す｡εは電界Eを基底として表されているが､この電界Eに回転Rを施すとE’にな

るとする｡これをE’=REと書く｡εがRに対して不変ということは､電束D=εEに回転Rを施したものR(εE)が新しい基

底E’に対して同じεを使って表されることを意味する｡すなわちR(εE)=εE’｡従って,εE=R-1(εE’)=R-1εRE｡これより  R-

1εR=εとなる｡ 
§C4というのはz軸の回りの 90 ﾟの回転であるから､ 

        Ex’=C4Ex=Ey,  Ey’=C4Ey=-Ex 

のように変換する｡C4を行列で表すと､ 
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 (3.10)式に代入して､ 
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両辺の各成分を比較することにより､(3.11)式が得られる｡ 



εij(M)を次式のようにMでべき級数展開する。 
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ここで、Onsager によって導かれた関係式 
        )()( MM jiij εε =−  (3.15) 

を考慮すると、対角成分はMの偶数次のみ、非対角成分はMの奇数次のみで展開できることが導かれる**。すなわち、 
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 (3.16) 

ここにεij
(n)はMに独立なn次の展開係数である。 

3.3 節に述べるようにεxy (M)がファラデー効果やカー効果をもたらし、εxx (M)とεzz (M)の差が磁気複屈折（コットン・ム

ートン効果）の原因となる。 
 
３．３  光の伝搬とマクスウェルの方程式2)

3.3.1 マクスウェル方程式と固有値問題 
この節は、前節で述べたような誘電テンソル )(~ Mε をもった媒質中を光が伝搬するときどのような波として伝わる

のかを調べるのが目的である。光は電磁波であるから、その伝搬はマクスウェルの方程式で記述できる。ややめんどう

な式が続くが辛抱して欲しい。（ベクトル解析になじみのない読者は結果のみを知っていただければ十分である。） 
光の電界ベクトルを E、電束密度ベクトルを D 、磁界ベクトルを H、磁束密度ベクトルを B、電流を J とすると 
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 (3.17) 

ここに単位系はＳＩ系を用いている。 
いま簡単のため，伝導電流も分極電流（変位電流）の中に繰り込むことにより、J=0 と置く。前節で述べたように 
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なる関係が成り立つので式(3.17)は次のように書き変えられる。 
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式(3.18)の解として，波数ベクトルをＫとして、次式の平面波を考える。 
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ここにＥ0，Ｈ0は時間や距離に依存しない定数ベクトルである。この式を式(3.18)に代入すると、 
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となる。 
両式から H を消去し、固有方程式として 

0~)/()( 22 =+−⋅ EcEKKKE εω  (3.20) 

                                                  
** (3.15)式より､対角成分については 

        εxx(-M)=εxx(M)  および  εzz(-M)=εzz(M) 

が成立することから､εxx､εzzはMについて偶関数であることが分る｡また非対角成分については,  

       εxy(-M)=εyx(M)=-εxy(M) 

が成り立つことからεxyはMについて奇関数であることがわかる｡ 



が得られる。(問題３．１参照)この式を導くに当たって を用いた。 2
00 /1 c=με

この式を解いてKの固有値と対応する電界ベクトルEの固有関数を求めよう。ここで複素屈折率N、すなわち、

を 導 入 す る 。 こ こ に n は 屈 折 率 、 κ は 消 光 係 数 で あ る 。 媒 質 中 に お い て 波 数 K はiκnN +=
cicncNK /// κωωω +== で表される††。波数ベクトルの向きに平行で長さがNであるような屈折率ベクトルNを

用いると、(3.19)の第１式は 

)}/(exp{0 cti rEE ⋅−−= Nω  (3.21) 

となり、固有方程式(3.20)は 

0~)(2 =−⋅− EEE εNNN  (3.22) 
によって記述できる。以下では、2.3 に述べた２つの配置(ファラデー配置とフォークト配置)について固有値を求める。 
 
3.3.2 ファラデー配置の場合(θ=0) 

磁化が z 軸方向にあるとして、z 軸に平行に進む波(N //z)に対して式(3.21)は、 

)}/(exp{0 cNztiEE −−= ω  (3.23) 

と表される。固有方程式(3.22)は 
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と書ける。この方程式が E≠0 の解をもつためには、上式において E の係数の行列式が 0 でなければならない。こうして

次の永年方程式を得る。(問題 3.2 参照) 
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これより、 となり、N0)( 222 =+− xyxxN εε 2の固有値として２個の値 

xyxx iN εε ±=±
2  (3.26) 

を得る。これらの固有値に対応する固有関数は、 
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2
0 z

c
NtjiEE ±

± −−±= ω  (3.27) 

ここにi, jはx, y方向の単位ベクトルである。E+、E-は、そ

れぞれ、右円偏光、左円偏光に対応する。なぜ円偏光に

なるかを、E+について考えてみよう。この電界ベクトル

のx成分E+xおよび y成分E-xの実数部はそれぞれ、 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

+
+

+
+

z
c

NtEE

z
c

NtEE

y

x

ω

ω

sin
2

cos
2

0

0

 (3.28) 

となり、その軌跡は円になる。 
い ま 、 位 置 を z=0 に 固 定 し て 考 え る と 、

( ) ( ) tEEtEE yx ωω sin2,cos2 00 == ++ となり、x成分はy成分に対し 90°位相が進んでいるので、E+のベクトル

軌跡は、図 3.3 に示すように右回りの円を描く。このことは、オシロスコープのx軸にsinω tで変化する信号を入れ、y軸
にcosω tで変化する信号を入れたときに、そのリサージュ図形が右回りの円になることを思い浮かべれば理解しやすい。 

以上のことから式(3.13)で示されるような誘電テンソルε(M)を持った媒質中をMと平行に伝わる波の固有状態は左ま

わり，または，右まわりの円偏光であることが示された。ここで、もし ε~ テンソルの非対角成分εxyがなければ、(3.25)
の固有値はＮ±

2＝εxxとなって、円偏光はもはや固有状態ではなくなり，旋光性や円二色性は生じない。このことから、

旋光性および円二色性の起源はε~ テンソルの非対角成分にあることが理解されたと思う。 
 

3.3.3 フォークト配置の場合 

                                                  
††波数Kは '/2 λπ=K となる。ここにλ’は媒質中での波長で、媒質中での光速をc’とすると ωπλ /'2 c=′ と表される。

媒質中での光速c’は屈折率をnとするとc/nで与えられるから、K=ωn/cである。ここで屈折率を拡張して複素屈折率N、す

なわち、 を導入すると、iκnN += cicc /// κωωω +== nNK となる。 



磁化 M に垂直な x 軸に平行に進む波(N//x)に対しては、式(3.21)は、 

)}/(exp{0 cNxtiEE −−= ω  (3.29) 

と表される。固有方程式(3.22)は 
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となるので、永年方程式は 
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で表される。これを解くと、 となり、N0))}(({ 222 =−−− zzxxxxxy NN εεεε 2の固有値として 
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ε
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ε
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1 += および という２つの解を得る。 (3.32) zzN ε=2

2

N1およびN2に対応する固有関数は 
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となり、複屈折を生じる。このような磁化と光の進行方向が直交する磁気光学効果はコットンムートン効果として知ら

れ、3.7 に詳しく述べる。 
 
3.3.4 誘電率テンソルと導電率テンソルの関係 

次に前節で先送りにした、ε~ テンソルとσ~ テンソルの関係を導いておく。 
D を分極 P を用いて表すと 

PED += 0ε  

マクスエル方程式(3.17)の第２式の右辺は、 
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となるが、この式の右辺第２項は分極電流（変位電流）、第３項は伝導電流であるから、２つの電流の和を J’とおき、

さらに 
EJ σ~=  

と置き換えると、 
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∂
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=
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 (3.34) 

と書き表すことができる。さらに H および E に式(3.21)の形の解を仮定すると式(3.17)の第２式は 
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となる。ここに 1 は２階の単位テンソルである。これより、誘電テンソルと伝導率テンソルの間の関係として、 

0

~~
ωε
σε i+= 1  (3.35) 

を得る。テンソル成分で表せば、 

0ωε
σ

δε ij
ijij i+=  (3.36) 

が導かれた。ここに、δijはクロネッカーのデルタである。 
------------------------------------------------------------------------------------ 
３．３節のまとめ                                        ・                     

光の伝搬をマクスウェルの方程式で記述すると，磁化された等方性物質の屈折率Nは で与えられる

２つの固有値をとり，それぞれが右円偏光および左円偏光に対応する．（ここに，ε

xyxxN εε i±=±
2

xxは誘電テンソルの対角成分，εxy



は非対角成分である．）もし，εxyが０であれば，円偏光は固有関数ではなく，磁気光学効果は生じない． 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
３．４  ファラデー効果の現象論 

3.3 節で述べたようにテンソルの非対角成分が存在すると、物質の左右円偏光に対する応答の違いを生じ、その結果

ファラデー効果が生じる。ファラデー効果の回転角、楕円率などが誘電テンソルεの成分を使ってどのように書き表せ

るかを述べるのが，この節の目的である。 
結論から先に述べると、ファラデー回転角φF、ファラデー楕円率ηFは式(3.43)のように、εxyの実数部と虚数部との

一次結合で与えられることが導かれる。これを導くために，まず，右円偏光および左円偏光に対する屈折率n+とnｰ， 消
光係数κ+とκ- およびεxyとの関係を導いておこう。 

 
3.4.1 左右円偏光に対する光学定数の差と誘電率テンソルの成分の関係 

3.3 節に述べたことから，磁化と平行に進む光の複素屈折率の固有値は式(3.26) 

で与えられる。ここに +++ += κinN および −−− += κinN である。ここで、 
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となる。ここに 
κΔΔΔ inNNN +=−= −+  (3.38) 

である。式(3.37)の２番目の式を、式(3.26)に代入して両辺の実数部同士、虚数部同士比較することによって 
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が得られる。（問題 3.3 参照）ただし、Δn、Δκ が n、κに比べて十分小さいとして、高次の項を無視した。 
式(3.39)の最初の２式は通常の非磁性の媒質で成り立つ式と同じである。磁化の存在は誘電率テンソルの非対角成分

を通じて左右円偏光に対する光学定数の差Δn、Δκを生じるが、Δn と Δκ は式(3.37)の後の２式を逆に解いて，次式のよ

うに表される。 
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この式を、式(3.38)で定義されるΔN に書き直すと 
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3.4.2 ファラデー効果と誘電率テンソル 
以上で誘電テンソルとΔNの関係が導かれたので,今度は観測される

φF,ηFがΔNを用いてどのように表せるかを述べる。 
まず，図 3.4 に示すようにxz面を振動面とする直線偏光Ｅinが物質に

入射したとする。ここに光の進行方向はz軸の向きである。x軸の単位

ベクトルをi，y軸の単位ベクトルをjとすると入射光の電界ベクトルは

次式で与えられる。 

iEin )exp(0 tiE ω−=  (3.42) 

ここで、右円偏光単位ベクトル r と、左円偏光単位ベクトル l を次式

のように定義する。 
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式(3.42)を r と l を使って表すと、 
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のように表される。 
物質中の屈折率は右円偏光に対してはN+、左円偏光に対してはN-である。表面をz=0 として物質中のz=ζの位置では，

位相がそれぞれ exp(iωN+l/c) および exp(iωN-l/c) だけ進むので、 
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と表される。ここで 2/,2/ NNNNNN ΔΔ −=+= −+  と置き換えた。 
ここで、ふたたび、もとの xy 座標系に戻すと 
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さらに式(3.38)を使って書き直すと 
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(問題 3.5 参照) 図３．５に示すように、座標系を z 軸の回りにθ＝－(ωΔnζ /2c)だけ回転した座標系を x’y’z で表しその

単位ベクトルを i’,j’,k’とすると、座標変換の式は 
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で表せる。(問題 3.6 参照)これを使ってＥoutは次のように書き直せる。 
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もし，磁気円二色性がないとするとΔκ=0 であるから、Ｅoutはi'成分のみとな

り，x’軸方向の直線偏光であることがわかる。入射直線偏光はx軸からx’軸へ

とθだけ回転したのである。これがファラデー回転角θFである。すなわち，

ファラデー回転角は 

ζΔωθ
c
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F 2
−=  (3.49) 

となる．回転角θFの符号のとりかたはここでは右手系にとったが、理科年表などでは観測者からみて右まわりを正にと

っているので、この定義による回転角をφFとすると 

ζΔωθφ
c
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=−=  (3.50) 

となる．Δκ≠0 のときは、式(3.48)は x’軸を長軸、y’軸を短軸とする楕円偏光になる。 
この楕円偏光の楕円率ηFは短軸と長軸の振幅の比で与えられ、 

ζκΔωη
cF 2

−=  (3.51) 

と表される。右円偏光に対する吸収が左円偏光に対する吸収より強いと、出射電界ベクトルの軌跡は左回りの楕円とな

るので、楕円率は負となる。 
いま、複素ファラデー回転角を 

FFF iηθΦ +=  (3.52) 
によって定義すると、 
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と書ける。この式に式(3.41)を代入すると 
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となり、複素ファラデー回転角は比誘電率の非対角成分εxyに比例し、対角成分の平方根に反比例することがわかる。実

数部と虚数部に分けて記述すると 
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このように，ファラデー回転角と楕円率は誘電テンソルの非対角成分の実数部と虚数部の線形結合で表されることがわ

かった。 
実験でファラデー回転角と楕円率が得られたとき、比誘電率の非対角成分を求めるには、 
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通常ファラデー効果は、透明な領域で測定されるので，式(3.55)においてκ＝0 と置くと， 
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となって、回転角がεxyの虚数部に、楕円率がεxyの実数部に対応することがわかる。 
ファラデー楕円率は磁気円二色性（ＭＣＤ）と単純な式で結つけることができる。よく知られているように，光吸収

の吸収係数αは c/2ωκα = で与えられる。円二色性Δαは右円偏光の吸収係数α+と左円偏光の吸収係数α-との差で表さ

れるので 
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となり，これに式(3.51)を使うとこの式は、次式のようになる。 
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従って、MCD は単位長あたりのファラデー楕円率

の４倍に等しい。 
 
具体例 
 やや抽象的な式が続いたので、多少具体的な例を

示しておこう。 
図３．６にはビスマスを添加したYIG(イットリウム

鉄ガーネット:Y3-xBixFe5O12)の誘電テンソルの対角お

よび非対角成分の実数部および虚数部のスペクトル

を掲げる。 ‡‡この物質はフェリ磁性を示す絶縁性結

晶で、2.5 eV（～500 nmの波長に相当）以下の光エ

ネルギーに対して殆ど透明であることが図３．６（ａ）のε"xxのスペクトル（光の吸収を表す）から知られる。ヘリウム

ネオン・レーザ光（波長 633 nm～1.9 eV）を用いた場合には、図よりε'xx＝5.3、ε"xx＝0 と読み取れる。これから光学定

                                                  
‡‡ この文献では誘電テンソルを次のように定義している。 
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  この定義は伝統的によく用いられる。ε0、ε1と，われわれの誘電率テンソルの成分εxx，εxyとの間には  ε0＝εxx  

および  ε1＝ｉεxy  という関係がある。図３．６は、この関係を用いて，われわれの定義に書き直してある。 



数を計算するとn＝2.3 とκ＝0 である．したがって，式(3.56)が成立する。図３．６（ｂ）から，ε'xy～0、ε"xy～0.005  と
読み取れるので，上式からηF～０、θF～－1.1×102（ラジアン）＝－6.3×103（度）を得る． 
------------------------------------------------------------------------------------   
３．４節のまとめ                                                        ・   
・長さζの磁性体におけるファラデー回転角θFおよびファラデー楕円率ηFは，左右円偏光に対する屈折率の差Δnおよび消

光係数の差Δκを用いて  
φF＝-θF＝ωΔnζ/2c （φFは観測者側から光源を見たとき時計方向を正とする）  
ηF＝-ωΔκζ/2c  

・と表される．εxyとΔn，Δκの関係式を用いて  
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 複素ファラデー回転角を と定義すると FF iηθ +=Φ
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    εxy"＝（2c/ωｌ）（κηF－ｎθF）                                  ・   
・ なる関係が導かれる 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
３．５  反射と光学定数 
3.5.1 波数ベクトルの境界条件 
  次の３．６節では、反射の磁気光学効果における旋光角（カー回転角θK）、楕円率ηKと誘電テンソルの非対角成分

εxy'，εxy"との関係を導くが、この節ではその準備として反射の際に光の振幅と位相が受ける変化について述べる。4)

 図３．７のように媒質１から媒質２に向かって，平面波の光が入射するときの反射と屈折を考える。両媒質は均質で

あり、媒質１の屈折率はn0で、消光係数は 0、媒質２の屈折率はnで，消光係数はκであるとする。また，それぞれの媒

質の誘電率をε1，ε2とする．従って，媒質 1 において が、媒質 2 においては が成立する。 2
01 n=ε ( 2

2 κε in += )
境界面から媒質２の中に向かう法線方向をz軸にとる。光の入射面はxz面内にあるとする．入射光と法線のなす角（入射

角）をψ0、反射光の法線となす角をψ1、媒質２へと屈折する光の法線となす角をψ2とする。 
入射光、反射光、屈折光の波数ベクトルをそれぞれK0、K1、K2とすると，各媒質におけるマクスウェルの方程式を解

いて，波数ベクトルの絶対値に成り立つ次の関係式を得る．（問題 3.7 参照） 

22

11

10

εω

εω

εω

c
K

c
K

c
K

=

=

=

 (3.59) Ψ0 Ψ0

Ψ1

n0

n+iκ 
境界面内での波数ベクトルの各成分の連続性から、x 成分については 
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が成り立つ． 
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この第２式はいわゆるスネルの法則であるが、複素数に拡張されている。 
一方，z 成分については 
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が成り立つ。（問題３．７参照） 
 



3.5.2 斜め入射の反射の公式 
図 3.8 において、入射面（入射光と法線を含む面）をxzとしたとき、この面に垂直な電界ベクトルの成分（y成分）

をＥSと垂直を意味するドイツ語senkrechtの頭文字のSをつけて表し、入射面内の成分をＥPとP（parallel）をつけて表

す。入射側には下付の添え字 0 をつけ、反射光には 1、屈折光には 2 をつける。x成分、y成分をP成分、S成分を使って

表すと 
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電界の x 分、y 成分の連続性より 成
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一方、磁界の x 成分、y 成分についての連続の式は次式で表され

る。 
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をマクスウェル方程式 
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から導かれるHS＝(K/ωμ0)ＥP、HP＝－(K/ωμ0)ESによって電界についての式に書き直すと、 
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が得られる。式(3.64)、式(3.66)の４式を解いてP偏光、S偏光に対する複素振幅反射率（フレネル係数）rp、rsを求める

と、 
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となる。ここに、ｒp＝|ｒp|ｅiδp、ｒs＝|ｒs|ｅiδsである。上の各式を導くに当たり、式(3.61)、式(3.62)を用いた。(問
題 3.8 参照) 

式(3.67)を用い、係数rs、 rpとの比をとり、 
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とおくと、反射は方位角ρと位相差δ=δp-δsによって記述できる。いま、真空中から、入射面から４５゜傾いた直線偏光

（Es=Ep）を、誘電率εr（複素屈折率N＝n+iκ）の媒体に入射する場合を考える。反射光は一般には楕円偏光になってい

るが、そのｐ成分とｓ成分の逆正接角ρと位相差δを測定すればεrが求められる。（測定には 1/4 波長板と回転検光子を

用いる。）この方法を偏光解析またはエリプソメトリという。 
光強度についての反射率 R は|r|2 で与えられ、 
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となる。上式において、もし、ψ0＋ψ2＝π/2 であれば、tanが発散するた

め、|rp|は 0 となる。このとき、反射光はS偏光のみとなる。このような条

件を満たす入射角をブリュースター角という。 
第１の媒体が真空、第２の媒体の複素屈折率が N の場合 
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この式にもとづいてN＝3＋i0 の場合について、Rp、Rsをプロットすると図 3.9 のようになる。Rpは入射角 70 ﾟ付近で

0 となっていることがわかる。この入射角をブリュースター角と呼ぶ。 
 
3.5.3 垂直入射の反射の公式 

垂直入射の場合、ψ0＝0、従ってψ1＝0。このとき電界に対する複素振幅反射率 r として、 
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を得る。垂直入射の場合、入射光のｐ成分E0
pの向きと反射光のｐ成分E1

pの向きとは逆になっていることに注意。 
 この式に式（3.59）を代入すると次式に示すようになる。 
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媒質１は透明（屈折率n0）、媒質２は吸収性（屈折率n，消光係数κ）とすると、 
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となるので，式（3.70）は 
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と書ける。ここに R＝r*r=|r|2 は光強度の反射率、θは反射の際の位相のずれであって，次の２式のように表すことがで

きる． 
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以上述べたことから、光が界面に垂直に入射したとき，反射光の強度は入射光の R 倍となり，反射光の位相は入射光

の位相からθだけ遅れることが導かれた。逆に、R とθがわかれば、次式で n、κを求めることができる。 
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次節で述べるように位相は反射率のスペクトルからクラマース・クローニヒの関係式を使って計算で求めることがで

きる。 
 
3.5.4 クラマース・クローニヒの関係式5) 

誘電率の実数部ε'ijと虚数部ε"ijは決して独立ではなく、両者の間にはクラマース・クローニヒの関係式と呼ばれる分

散関係が成り立つ。 
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ここに、P は主値をとること、すなわち 
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である。発散する位置を避けて積分することを意味する。 
式(3.74)の関係は、誘電率ばかりでなく、磁化率、伝導率など外場に対する物質のレスポンスを表す量において成立

する関係であり、外場が加えられる前には応答はないという至極当り前のこと（これを因果律という）から導くことが

できる。（問題 3.19 参照）ここでは誘電率の実数部と虚数部の間に成り立つ定性的な関係について述べておく。 
式(3.74)の第２式を部分積分すると， 

dx
dx

d
P ij

ijij
)(

ln1)(ln1)(
00

ωε
ωω
ωω

π
ωε

ωω
ωω

π
ωε

′′
∫ ′+

′−
+′′

′+
′−

−=′′
∞∞

 (3.75) 

上式右辺の第１項は 0 であるから、結局第２項のみとなる。 )()(ln ωωωω ′+′− は x～ω付近で大きい値をとるの

で、ε"はε'の微分形に近いスペクトル形状を示すことになる。すなわち、ε'がピークを持つωではε"は急激に変化し、ε'が
急激に変化するω付近でε"は極大（または極小）を示す． 
式(3.74)と同様の関係は 
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における(1/2)lnRとθとの間にも成り立つことがTollによって導かれている6)。すなわち 
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この式が反射スペクトルにおけるクラマース・クローニヒの関係式で、R(x)のデータが(0，∞)の範囲に対して知られて

いるならば任意のωに対する移相量θ (ω)を計算することができる。こうしてθ (ω)が求まれば式(3.73)によって、光学定

数nとκ を計算できる。nとκ が得られれば，さらに，式(3.39)により誘電率の実数部ε’ijおよび虚数部ε”ijが計算されると

いうことが理解されよう。 
クラマース・クローニヒの式はたいそう便利な関係式であるが、次の点に注意して使わなければならない。 

 (1)測定できる反射率のスペクトル R(ω)は、ω の有限の範囲に限られるので、その範囲外について適当な外挿を行うか、

適当な近似を用いて計算することになる。 
 (2)数値計算により式(3.76)の主値を求める場合に、被積分関数lnR(ω’)/(ω’2－ω2)はω’→ ω−0 およびω’→ ω+0 に対してそ

れぞれ－∞および＋∞に発散するので主値は大きな正の量と負の量との差し引きを求めることになり、コンピュータの

精度が問題になってくる。このため収束をよくするためのアルゴリズムの工夫が行われている． 
------------------------------------------- 
３．５節のまとめ  
垂直入射の場合の複素振幅反射率（フレネル係数）r は次式で与えられる。 
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反射率 R および移相量θは 
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また，R とθとの間にはクラマースクローニヒの関係が成り立つ．・   
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・反射スペクトルＲから移相量θが計算でき，これらから n とκが求められる． 
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------------------------------------------------------------------- 
 
３．６ 磁気カー効果の現象論 

ファラデー効果の場合と同様にカー効果も誘電率または伝導率テンソルを用いて表すことができる。なぜ誘電率を用

いて表すのかというと，ファラデー効果のときと同様に誘電率はミクロな量との対応が付けやすく，物質本来の性質を

表していると考えられるからである．カー効果の場合も，誘電率テンソルの非対角成分εxyはθ Kとη Kの一次結合で表され

るが，その係数はファラデー効果の場合に比べて複雑なnとκ の関数となっている．これは反射率や移相が屈折率nや消

光係数κ の非線形関数となっていること（前節参照）に由来している。 
カー効果における符号のとり方にも２通りのやり方がある。即ち、入射光側からみて時計方向に回るのを＋にとる場

合と、半時計方向に回るのを＋にとる場合の２種類がある。ここでは、ファラデー効果と同じように入射側からみて時

計回りを正にとっておく。 
 

3.6.1 垂直入射極カー効果 
いま，我々は問題を複雑にしないために，極カー効果（2.5 節参照）の場合を扱い，しかも入射光は界面に垂直に入

射するものとする．2..5 節に述べたように極カー効果は直線偏光が入射したとき，反射光が楕円偏光となり，その楕円

の長軸の向きが入射光の偏光方向に対して回転する現象である．この回転をカー回転角θ Kで表し，楕円の長軸と短軸の

比を楕円率η Kで表す．カー回転角は右円偏光と左円偏光に対する移相量の差に対応し，楕円率は左右円偏光に対する反

射率の違いから生じることを示すことができる． 
右回り円偏光および左回り円偏光に対する振幅反射率は 
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によって表すことができる． 
問題 3.10 で導かれるように，右円偏光に対する複素振幅反射率（フレネル係数）をr+exp(iθ+)、左円偏光に対するそ

れをr-exp(iθ -)とすると、カー回転角θ Kは 
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で与えられる．（これに対して，反射光の進行方向に右ネジをすすめるような回転を正にとるときの回転角をφKとする

と、φK＝－θKとなる。） 
また、カー楕円率ηKは 
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で表すことができる。 
ここで、磁気カー回転角ϕKと磁気カー楕円率ηKをひとまとめにした複素カー回転ΦKは， 
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である。ここに は、rr Δ,ˆ ( ) −+−+ −=Δ+= rrrrrr ,2/ˆ  
で与えられる§§．この式と式(3.77)とから，次式を得る．(問題 3.11 参照) 
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この式から，カー効果が誘電率の非対角成分εxyに依存するばかりでなく，分母に来る対角成分εx xにも依存することがわ

かる．この式の対角成分εx xを光学定数n, κによって表すと， 
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と書けるので，(3.81)に代入して整理することによって， 
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を得る．誘電率テンソルの非対角成分をθK、ηKを用いて表す式は問題 3.12 に、θK、ηKを導電率テンソルで表す式は問

題 3.13 に示す。 
 
3.6.2 極カー回転に対するクラマース・クローニヒの関係 
前節に述べた式(3.76)と同様の関係がカー回転角θ Kとカー楕円率η Kとの間にも成り立つ．即ち， 
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ここに，楕円率η Kと反射の磁気円二色性ΔR/Rとの間にはΔR/R=4η Kなる関係式が成り立つ．測定範囲は限られた周波数

範囲(ω<α )であるが，Smithによると，その周波数範囲より高い周波数のη Kからの寄与が単にバックグラウンドとしてし

か効かないときには，ω<α に対して次の分散式がよい近似となる8)． 
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3.6.3 斜め入射の極カー効果 
次に，斜め入射の場合を考える．いま， E ベクトルが入射面内にあるｐ偏光が入射角 で入射したとき，界面を透

過した光の屈折角 とすると複素カー回転角ΦＫは 
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r
r

=  (3.85) 

のようにrsp/rppによって表される．ここに，rspは入射ｐ偏光成分に対し，Eベクトルが入射面に垂直なｓ偏光成分が反射

光として現れる比率を表す．rppは，入射ｐ偏光に対しｐ偏光が反射される比率を表す．このときのrsp，rppを誘電率を使

って表すと 

( )( )r rsp ps
xy

xx xx xx

= = −
+ +

ε ϕ

ε ϕ ε ϕ ϕ ε ϕ

cos

cos cos cos cos
0

0 2 2 0

 (3.86) 

rpp
xx

xx
=

−

+

ε ϕ ϕ
ε ϕ ϕ

cos cos
cos cos

0

0 2

2  (3.87) 

複素カー回転角をΦKとすると,ΦKは次式で与えられる． 

 ( )( )0220

0

coscoscoscos

cos
tan

ϕεϕϕεϕε

ϕε
Φ

xxxxxx

xy

pp

sp
K r

r

−+
==  (3.88) 

ここに，ϕ0とϕ2との間にはスネルの法則が成立する．すなわち， 

02

0

sin
sin

n
xxε

ϕ
ϕ

=  (3.89) 

である．ϕ0は実数であるが，誘電率は複素数なのでϕ2は複素数である． 
式(3.88)でϕ0=ϕ2=0 とおけば，垂直入射の場合の式(3.81)が得られる． 

 
3.6.4 縦カー効果 i) 

磁化の向きが反射面内にあって，かつ光の入射面に平行な場合を縦カー効果と呼ぶ．電界が入射面に平行に偏光して

いる光（ｐ偏光）が，磁化された表面から斜めに反射されたとき反射光のｐ成分は，通常の金属による反射の場合とほ

とんど同様に振る舞うのであるが，磁化が存在することによってわずかにｓ成分（入射面に垂直に振動する成分）が生

じる．一般にこの第２の電界成分は反射ｐ成分と同位相ではなく，一定の位相差を有する．従って，反射光は楕円の主

軸がｐ面から少し回転しているような楕円偏光である．磁化の反転によって回転はｐ面について対称な方向に起きる．

同様の効果は入射光がｓ偏光の場合にもいえる．この場合のカー回転，楕円率はｓ方位について対称に起きる．この効



果の大きさは，入射角に依存する． 
前項に述べた斜め入射の場合の極カー効果と同様に，縦カー効果の複素カー回転角Φ

Ｋ
は 

tanΦK
sp

pp

r
r

=  

で与えられる．縦カー効果の場合のrspは，誘電テンソルを用いて， 

sp
xy

xx xx xx
r =

+ +
ε

ε ε ε
ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

cos sin
cos ( cos cos )( cos cos )

0 2

2 2 0 0 ϕ2

 (3.90) 

によって与えられることが導かれる．rppについては(6.19)式が成立するので，これらよりtanΦKを求めると， 

( )( )tan
cos sin

cos cos cos cos
ΦK

xy

xx xx xx

=
− +

ε ϕ ϕ

ε ε ϕ ϕ ε ϕ ϕ
0 2

0 2 2 0

 (3.91) 

が得られる．Φ の実数部が縦カー回転角，虚数部が縦カー楕円率を与える．ϕK 0とϕ2との間には極カー効果の時と同様，

スネルの法則が成立する． 
 
3.6.5 横カー効果 

磁化の方向が入射面に垂直な場合，入射ｓ偏光に対しては何らの効果も及ぼさない．ｐ偏光を入射した場合にのみ，

その反射強度が磁化に依存して変化する効果として現れる．rspの成分は生じないので偏光の回転は起きない．rppを誘電

テンソルの成分を使って表すと， 
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=
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 (3.92) 

となる．反射光の強度は|rpp|2に比例する．磁化の効果はεxyを通じて現れる。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
３．６のまとめ 
垂直入射の極カー効果において、複素カー回転ΦK=θ K+iη Kは 

( ) xxxx

xy
K n

n

εε

ε
Φ

−
= 2

0

0
 

で表され、非対角成分だけでなく対角成分にも依存することがわかった。 
縦カー効果の複素カー回転は 

( )( )tan
cos sin

cos cos cos cos
ΦK

xy

xx xx xx

=
− +

ε ϕ ϕ

ε ε ϕ ϕ ε ϕ ϕ
0 2

0 2 2 0

 

で与えられる。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
３．７ コットンムートン効果 

ファラデー効果は光の進行方向と磁界とが平行な場合の磁気光学

効果であったが，コットンムートン効果は光の進行方向と磁界とが垂

直な場合（フォークト配置）の磁気光学効果である．この効果は磁化

Ｍの偶数次の効果であって磁界の向きに依存しない．この効果はフォ

ークト効果あるいは磁気複屈折効果とも呼ばれる．いま，磁化のない

とき等方性の物質を考えると複屈折は生じないが，磁化Mが存在する

とＭの方向に一軸異方性が誘起され，M方向に振動する直線偏光（常

光線）とMに垂直の方向に振動する光（異常光線）とに対して屈折率

の差が生じて，複屈折を起こす現象である．これは３．２節に述べた

磁化のある場合の誘電テンソルの対角成分εxx(M)とεzz(M)が一般的には

等しくないことから生じる．εテンソルの対角成分はその対称性から

Mについて偶数次でなければならないので，複屈折によって生じる光

学的遅延もMの偶数次となる．コットンムートン効果は導波路型光ア

イソレータにおいて，モード変換部として用いることができる．以下

に，この効果について式を使って説明しよう． 

図 3.10 コットンムートン効果の座標系 

3.3.3 に述べたように、フォークト配置における複素屈折率の固有値 N は式(3.32)に示されるように２つの値をとる。

すなわち、座標系を図 3.10 のようにとると、 
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ε
ε

ε
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2
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zzN ε=2
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ここでN1
2を式(3.31)に代入すると，ExとEyの関係は次のようになる． 

Ey＝－(εxx/εxy)Ex

従って，固有関数は 

( ji xxxyx
c

NtiAE εεω −
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−= )(exp 1

1 ) (3.93) 

となる．一方，式（3.31）にN2
2を代入すると，次式が得られる． 

kzzεω
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−= )(exp 2

2 x
c

NtiBE  (3.94) 

εxyが 0 であればE1はy方向に振動する直線偏光であるが，εxy≠0 のときE1はxy面内に振動面を持つことになる．この結果，

この波の波面の伝搬方向はx軸方向であるが、エネルギーの伝搬方向はx軸からtan-1(εxy/(εxx)だけ傾いたものとなる（問題

３．１４参照）．このような光線を異常光線と呼んでいる．一方E2はx方向に伝わるz方向に振動する普通の光であって正

常光線と呼んでいる． 
いま，簡単のためεxy＝0 として光学遅延量（リターデーション）δを計算すると 

( ) ( )
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 (3.95) 

となる．ここに， はεを M で展開したときの n 次の係数である．第２式を導くに当たっては、

が十分小さいとした。このように、δ は M の偶数次の係数のみで表すことができた．また，εは正の実数であるとする

と，δも実数である． 

)()( , n
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n
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zz
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xx εε

もし，入射光がｚ軸からθ傾いた振動面を持つ直線偏光であれば 

( kjj' )θθ sincos00 +== EEEin  (3.96) 

となる．y方向とz方向の間にδ の光学的遅延があるとき，N=(N1+N2)/2 として２つの波の成分を合成すると次式を得る． 

{ }kjE θδθδζω sin)2/exp(cos)2/exp()/exp(0 iicNiEout +−=  (3.97) 

ここで，j,k 座標系からθだけ傾いた j',k'座標系に変換する． 
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または，これの逆変換として 

k'j'k
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を得る．これを式(3.97)に代入すると， 
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となる．ここでθ=π/4 とすると次式が得られる． 
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出射光は y 軸と z 軸とからともにπ/4 傾いた j’, k’ 軸を主軸に持つ楕円偏光になっている．その楕円率はη=tan(δ/2)で与え

られる．検光子を用いて入射光の偏光方向に垂直な偏光成分をとりだすと，その強度は 

84
)cos1(

2
sin

2

22
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2
02

2
0 δδδ EEEI ≈

−
==  

で与えられる．従って，クロスニコル条件のもとで光強度を測定すると，光学的遅延の二乗に比例する信号を得る．こ

のようにしてコットンムートン効果が測定できる． 
  一方，式(3.97)においてδ=πとなるように［これは式(3.95)で試料の長さζを適当に選ぶことにより実現できる］した場

合 
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c
NiiEEout )  (3.100) 

従って，出力光は入射光の振動方向である j'軸から-2θ傾いた直線偏光になっていることがわかる．導波路型光アイソレ



ータではコットンムートン効果を相反旋光性素子として用い，非相反素子によって 45°傾いた入射偏光をこの素子でさ

らに 45°旋光させている(7.2.4 参照)。入射光と 45°傾いた成分の強度は
2

')2/1( kj EE + で与えられ、これは                      

)4sin1(
2

)2sin2(cos
22

2
02

2
0

2
'' θθθ +=+=

+ EEEE kj
 (3.101)  

となって，4θ＝π/2 のとき最大になる．つまりこの効果を相反型旋光素子として用いるときに最大のモード変換効率を

与えるのは磁化Mの方向（つまりz軸）が，入射偏光の偏光面（光の磁界成分の向き）と 22.5°の傾きを持つ場合である

ことが導かれた．このときEoutは入射光の振動面から 45°傾いた直線偏光になっている． 
・ ３．７節のまとめ 
・コットンムートン効果：光の進行方向が磁化に垂直な場合の磁気光学効果 
・ 複屈折として観測される． 
・ 磁化の２次に比例（偶数次のべき級数で展開できる．） 
・ クロスニコル条件で透過光強度を測れば測定できる． 
・ 光学的遅延量を１８０゜にしておくと偏光面を回転できる. 
・ 導波型アイソレータの相反旋光素子として用いる． 
 
 
問題３．１  式(3.19)を式(3.18)に代入して式(3.20)を導け。ただし、ベクトル積の公式 

CABBACCBA )()()( ⋅−⋅=×× を利用せよ。 
 
 
（解）式(3.18)の第１式の左辺に式(3.19)の第１式を代入すると 
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となる。一方、式(3.18)の第１式の右辺に式(3.19)の第 2 式を代入すると 
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00 ωμμ i

t
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∂
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−  

したがって、 HEK 0ωμ=× が成立する。同様にして、 EHK 0
~εεω−=× が得られる。 

これらの式から H を消去すると、 
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したがって、 
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ここで、ε0μ0=1/c2を使った。この式の左辺にベクトル積の公式 
EKKKKEEKK )()( ⋅−⋅=×× を用いると、式(3.20)が得られる。 

 
問題３．２  ファラデー配置の場合のマクスウェルの固有方程式(3.24)を導け。 
 

（解） 0~)(ˆ 2 =−⋅− ENΝEE εN において N=Nk (k は z 方向の単位ベクトル)を代入すると、 
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となるので、整理すれば、式(3.24)となる。 
 
 
 
問題３．３ 式(3.39)の関係式を導け． 
 

［ ヒ ン ト ］ 式 (3.26) の 第 1 式 に Nxyxx iN εε +=+
2

+=n++iκ+ 、 εxx=ε’xx+iε”xx , εxy=ε’xy+iε”xy を 代 入 す る と

(n++iκ+)2=ε’xx+iε”xx+i(ε’xy+iε”xy)。これに、n+=n+Δn/2, κ+=κ+Δκ /2 を代入し、ΔnおよびΔκについて１次の項のみを考える



と、 

)()2(22
xyxxxyxx innninnn εεεεΔκκΔκκΔκΔκ ′+′′+′′−′=+++−+−  

同様に について、 xyxx iN εε −=−
2

)()2(22
xyxxxyxx innninnn εεεεΔκκΔκκΔκΔκ ′−′′+′′+′=−−++−−  

これらについて、実数部同士、虚数部同士を比較することによって式(3.39)が得られる。 
 
問題３．４    式(3.39)を伝導率テンソルσの式に書換えよ。 
［解答］ 
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問題３．５ ファラデー効果を受けたとき出射光の式として式(3.46)が導かれることを確かめよ． 

式(3.45’)にΔN=Δn+iΔκを代入し、 ( ) cc /1/exp κζΔωκζΔω +≈ などの近似式を用いよ。 
 
問題３．６     座標系(xyz)をｚ軸の回りにθだけ（ｘ軸からｙ軸の方向に）回転して座標系(x’y’z’)が得られたとすると、

このときの座標変換の式が式(3.47)で与えられることを確かめよ。 
 
問題３．７  入射光，反射光，屈折光の波数ベクトルの絶対値が式(3.59)で与えられること、および、境界面での z 成

分の連続の式(3.62)を導け。       
［ヒント］  
 ここでは、３．３節と違って進行方向がｚ軸方向とは限らないので，電磁波は次のように書ける． 
入射光は  E0exp(-iωt+iK0･r),   H0exp(-iωt+iK0･r)   
反射光は  E1exp(iωt+iK1･r),    H1exp(iωt+iK1･r)    
屈折光は  E2exp(-iωt+iK2･r)，  H2exp(-iωt+iK2･r)        

として、マクスウェルの方程式に代入する。 
  その結果 

ωμ0H0=K0×E0､  ωε1ε0E0=-K0×H0

ωμ0H1=K1×E1､  ωε1ε0E1=-K1×H1

ωμ0H2=K2×E2､  ωε2ε0E2=-K2×H2

  各式から固有値として， 
    K0

2=K1
2=(ω/c)2ε1､  K2

2=(ω/c)2ε2    
 を得る。従って， 
    K0=K1=(ω/c)√ε1､ K2=(ω/c)√ε2 

となり式(3.59)が得られた。 
  次に、境界面(xy 面)内ですべての場は同一でなければならないから，境界条件 
                E0x+E1x=E2x および H0x-H1x=H2x

                E0y+E1y=E2y および H0y-H1y=H2y

が成立する。マクスウェルの方程式より、 
 -iωε1ε0E0y=iK0zH0x
 iωε1ε0E1y=iK1zH1x
が得られるので、K1z=-K0z が成立する。K0z=K0cosψ0 より、式(3.62)の第１式を得る。 
同様に、K2x=K0x が成立するので、 
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22
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2
22 sin/sin// ψεεωψεωεω −=−=−=−= cccKKKKK xxz  

として式(3.62)の第２式が導かれた。 
 
問題３．８  斜め入射の場合のフレネル係数の式(3.67)を導け。 
①ｓ波に対する解 
電界と磁界の境界面上での連続性により、垂直入射の場合と同様に次の関係式が得られる． 
      Ｅ1＝{(K0z-K2z)/(K0z+K2z)}Ｅ0  
これに式(3.62)を代入すると，式(3.67)の第２式が得られる。． 
②ｐ波に対する解 
p 波においては、磁界が入射面に垂直なので，H ベクトルについて計算する方がよい。 
Hxの連続性から 

H0x+H1x=H2x



とおける．一方，Eyの連続性 
E0y+E1y=E2y

 
は -iωε0εEy=iKzHx などの式を使ってHの式に書き直せる｡ 

(K0z/ε1)(H0x-H1x)=(K2z/ε2)H2x.  
ここに、K0z=K0cosψ0; ε1=(c/ω)2K0

2; K2z=K2cosψ2; ε2=(c/ω)2K2
2を代入して 

K0
-1cosψ0 (H0x-H1x)= K2

-1cosψ2 H2x
これとHxについて連続の式から 

K2 cosψ0 (H0x-H1x)= K0 cosψ2(H0x+H1x) 
これより、式(3.67)の第２式が導かれる。 
 
問題 3.9 クラマース・クローニヒの関係式(3.74)を導け。 
［ヒント］ 

線形応答関数 f (ω)が、図 3.11 に示すωの複素平面の上半面内

で正則、かつ上半平面で |ω|→∞において|f(ω)|→0、さらに実

数 ω に対し f'(-ω)=f'(ω)、f"(-ω)=-f"(ω)であるような性質を持っ

ておればよい。このような条件が成り立つとき、コーシーの積

分公式によって 
    πif(ω)=∮dω'f(ω')/(ω'-ω) 
が成立する。f(ω)=f'(ω)+if"(ω)を代入し、両辺の実数部、虚数部

がそれぞれ等しいとおくことによって導くことができる。 
ωの複素平面の上半面内で正則、かつ、上半平面で|ω|→∞にお

いて|f(ω)|→0 という条件は、t=0 において外場が加えられたと

きの応答は t>0 におきるという因果律に対応している。 
 

問題 3.10 極カー効果のカー回転角θKが式(3.78)、カー楕円率ηKが式(3.79)で与えられることを証明せよ。 
［解答］  入射光を z 軸方向に進み，x 方向に振動する直線偏光（振幅１）であると仮定する。すなわち 

Ein=E0exp(-iωt)i=E0exp(-iωt)(r+l)/√2 
右円偏光に対してはフレネル反射係数はr+exp(iθ+)で与えられ、左円偏光に対してはr-exp(iθ-)であるとすると、反射光は

次式のようになる．（ここで、左円偏光と右円偏光は，入射方向からみて定義されていることに注意） 
Eout=(1/√2)exp(-iωt){r+exp(iθ+)r + r-exp(iθ-)l} 

この式に r=(i+ij)/√2 および､l=(i-ij)/√2 を代入し、 
Δθ=θ+-θ-､θ=(θ++θ-)/2､およびΔr=r+-r-､r=(r++r-)/2 を用いて書き直すと 

Eout=(1/√2)r exp(-iωt+iθ){2(cos(Δθ/2)i-sin(Δθ/2)j) 
+i(Δr/r)(sin(Δθ/2)i+cos(Δθ/2)j)} 

となる．ここで、i，j を-Δθ/2 だけ回転した座標系 i’､j’を考えると、 
i’=cos(Δθ/2)i-sin(Δθ/2)j  
j’=sin(Δθ/2)i+cos(Δθ/2)j   
 

であるから、Eoutは 
Eout=(1/√2)exp(-iωt+iθ)(2i’+i(Δr/r)j’) 

となって、主軸がx軸から-Δθ/2 だけ回転した楕円率ηK=(1/2)(Δr/r)の楕円偏光であることが証明される。反射の磁気円二

色性ΔR/RとΔr/rの間には 
ΔR/R=(Δr2)/(r2)=2rΔr/(r2)=2Δr/r 

が成り立つので，ηK=(1/4)(ΔR/R)と表すことができる． 
 
問題 3.11 式(3.81)を証明せよ。 
［ヒント］ 
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に、式(3.77)を変形した 
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を代入し、ln(1±x)≈ ±x という近似を使えばよい。 
 
問題 3.12 式(3.82)を逆に解いて誘電率の非対角成分をθとηで表す式を導け． 
［ヒント］ A＝n(n0

2-n2+3κ2)，B＝κ(n0
2-3n2+κ2) とおくと， 

n0εxy'=AθK-BηK  および, n0εxy"=BθK+AηK  の関係が得られる． 
εxy'={n(n0

2-n2+3κ2)θK-κ(n0
2-3n2+κ2)ηK}/n0

εxy"={κ(n0
2-3n2+κ2)θK+n(n0

2-n2+3κ2)ηK}/n0
  
問題 3.13  εxyとθKおよびηKとの関係を与える式(3.82)を，σxyについての式に書き改めよ． 
 ［解答］σxy=-iωε0εxyを代入すればよい。 
 σxv'=ωε0εxy"=ωε0{κ(n0

2-3n2+κ2)θK+n(n0
2-n2+3κ2)ηK}/n0

 σxy"=-ωε0εxy'=-ωε0{n(n0
2-n2+3κ2)θK-κ(n0

2-3n2+κ2)ηK}/n0
 
が得られる。 
この式を逆に解くことにより，次の式が求まる． 

( ) ( ){ }
( )( ){ }22

0
2222

0
22

222
0

222
00

0K
4

"3'3

κκκω

σκσκκε
θ

nnnn

nnnnn
n xyxy

+−−+

+−−+−
=  

 

( ) ( ){ }
( )( ){ }22

0
2222

0
22

222
0

222
00

0K
4

"3'3

κκκω

σκκσκε
η

nnnn

nnnnn
n xyxy

+−−+

+−++−
=  

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
問題３．１４  複屈折による異常光線のエネルギーの伝搬方向がｘ軸から 
  －tan-1(εxy/εxx)だけ傾いていることを示せ． 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
［ヒント］異常光線においては 
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と書ける．一方，マクスウェルの方程式 
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より 
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が得られる．これをポインチングベクトルの式 S=E×H に代入して 

xy

xyxx
yxyxy EEEEE

ε
εε ji

jiS
−

=+−= 1111
2
1  

となる．εxyが有限ならばポインチング・ベクトルはｘ軸（i）から傾いたものになっていることが分かる．  
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